XV. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ.
Приложение №1.
Исследование в виде послойной расчистки с указанием количества слоев на поверхности позднего живописного поновления (1.1)
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1 слой: позднее поновление- тонкий плотный глянцевый слой малярной краски бежевого цвета.
2 слой: позднее поновление- тонкий плотный слой малярной краски светло-зеленого цвета.
3 слой: позднее поновление- тонкий плотный слой малярной краски бежево-зеленого цвета. 
4 слой: позднее поновление- тонкий плотный слой малярной краски светло-изумрудного цвета. 
5 слой: позднее поновление- тонкий рыхлый слой побелки белого цвета. 
6 слой: позднее поновление- тонкий плотный слой малярной краски зеленого цвета. 
7 слой: позднее поновление- тонкий рыхлый слой малярной краски бежевого цвета. 
8 слой: позднее поновление- тонкий плотный слой малярной краски бежево-зеленого цвета. 
9 слой: позднее поновление- толстый плотный слой малярной краски темно-синего цвета. 

Исследование авторского красочного слоя и количества поздних малярных поновлений разного характера. Стратиграфия красочного слоя (1.2).
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· место извлечения образца

















Поперечный срез, исследование с помощью портативного микроскопа 100х:
[image: 12образец]

Исследование авторского красочного слоя и позднего живописного поновления с помощью портативного микроскопа 100х: 
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Место проведения исследований
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1.2.                                                                         1.3.
1. Слой светло-зеленого цвета позднего живописного поновления.
2. Авторский красочный слой светло-красного цвета.
1. Слой более позднего живописного поновления желто-зеленого цвета.
2. Авторский красочный слой изумрудного цвета


Приложение №2.
Фотографии до реставрации 
[image: Общий вид до реставрации] 
2.1. Общий вид арки до реставрации. Прямое освещение.


[image: до рест]
2.2. Фрагмент нижней части арки до реставрации. Прямое освещение.

[image: до реставр]
2.3. Фрагмент нижней части арки до реставрации. Боковое освещение. Видны возможные места утрат.  




[image: ]
2.4.  Фрагмент левого верхнего угла нижней части арки до реставрации. Прямое освещение. Выполнена послойная расчистка.









[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20200227_144421.jpg]
2.5. Пробная послойная расчистка. На авторском красочном слое позднее живописное поновление, отличающееся по цвету.


Фотографии в процессе реставрации.
[image: изм фрагмент 1]
2.6. Фрагмент левого верхнего угла нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного слоя. 


[image: 20201029_153538]
2.7. Фрагмент левого верхнего угла нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного слоя. Компресс при помощи раствора из пинен (разбавитель№4) : спирт ( 1:1).
2.8. 
[image: редакт10871] Фрагмент левого верхнего угла нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного слоя. 


[image: ФРАГМЕНТ 1]
2.9.  Фрагмент левого верхнего угла нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного слоя. 
2.10. [image: передDSC_0889] Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя. Выполнена послойная расчистка, которая показала наличие позднего живописного поновления 


[image: DSC_0908]
2.11. Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя. 


[image: DSC_0939]
2.12.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


[image: 22]
2.13.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.

[image: 22]
2.14.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


 [image: DSC_0979]
2.15.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.

[image: 26]
2.16.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.

[image: ред]
2.17.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя.

[image: 28]
2.18.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.
[image: доделана]
2.19.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


[image: 14]
2.20.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


2.21. [image: 20]Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


[image: Общий вид]

2.22.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.



[image: с балансом]
2.23.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.


[image: общтй вид]
2.24.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.

[image: полностью очещено]
2.25.  Фрагмент нижней части арки в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя.



[image: DSC_0937-1]
2.26.  Фрагмент левой стороны нижней части арки с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. На поверхности позднего малярного поновления темно-синего цвета следы черной краски. Выполнены пробы по удалению черной краски с поверхности позднего живописного красочного слоя. 



[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1-ый вид фрагмента.DSC_1085.jpg]
2.27.  Фрагмент центральной части с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. Видны утраты всех красочных слоев до основы. На слое позднего живописного поновления и на слое позднего малярного поновления темно-синего цвета в некоторых местах лежит побелка.



[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20.05. исправлен баланс белого.DSC_1098.jpg]
2.28.  Фрагмент центральной части с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя.



[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20.05. баланс. с контрольками.DSC_1125.jpg]
2.29.  Фрагмент центральной части с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя.


[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ФРАГМЕНТ ЗАКОНЧЕН.DSC_1136.jpg]
2.30.  Фрагмент центральной части с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя.


[image: фрагмент 3]
2.31. Фрагмент левого нижнего угла с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. На поверхности позднего живописного поновления слой краски темно-синего цвета, в некоторых местах присутствуют следы побелки и тонкого, рыхлого слоя бежевого цвета.  










[image: фрагмент 3]
2.32. Фрагмент левого нижнего угла с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя.
 

[image: фрагмент 3]
2.33.  Фрагмент левого нижнего угла с изображением орнамента в процессе реставрации. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных закрасок с поверхности живописного красочного слоя. В результате раскрытия обнаружен слой краски охристо-зеленого цвета, тонкий, плотный, гладкий на светло-зеленом живописном красочном слое.



[image: фрагмент]
2.34.  Фрагмент левой нижней части орнамента. Прямое освещение. В ходе расчистки обнаружен слой краски охристо-зеленого цвета, тонкий, гладкий и плотный. Также видны следы припороха на живописном красочном слое. 



[image: Фрагмент ]
2.35. Фрагмент левой нижней части орнамента. Прямое освещение. В процессе расчистки краски охристо-зеленого цвета с живописного красочного слоя. Нанесен компресс со смывкой «Димет». 


[image: Фрагмент]
2.36. Фрагмент левой нижней части орнамента. Прямое освещение. В процессе удаления поздних малярных поновлений с поверхности живописного красочного слоя. 


[image: Фрагмент]
2.37. Фрагмент левой нижней части орнамента. Прямое освещение. В процессе расчистки краски охристо-зеленого цвета с живописного красочного слоя. 



Фотографии после реставрации.
[image: ОБЩ]
2.38. Фрагмент нижней части арки после реставрации. Прямое освещение.


[image: оБЩИЙ ВИД СТЕНЫ]
2.39. Общий вид арки после реставрации. Прямое освещение.


[image: Общий вид] Исследования с помощью инфракрасного излучения. (27.05.21 г.):
2.40. Общий вид арки. В инфракрасном излучении видны следы разметки и рисунка фигуры, орнамент позднего живописного поновления выполнен со смещением, чуть выше авторского красочного слоя. Видны следы припороха.


2.41. [image: Фрагмент лика 1]Фрагмент изображения Св. Георгия. В инфракрасном излучении видны следы разметки и рисунка фигуры. Небольшие смещения в области левого плеча и шеи фигуры Св. Георгия.

[image: изменен]
2.42. Фрагмент нижней части арки с геометрическим орнаментом, после реставрации. В инфракрасном излучении видно, что живописное поновления выполнено со смещением рисунка вверх, с изменением цвета. Видны следы припороха.


2.43. [image: Фрагмент орнамента в инфракрасном] Фрагмент нижней части арки с геометрическим орнаментом, после реставрации. В инфракрасном излучении видно, что живописное поновления выполнено со смещением рисунка вверх, с изменением цвета. Видны следы припороха.


[image: IMG_2928]Исследования в свете видимой УФ люминесценции (27.05.21 г.):
2.44. Фрагмент лика Св. Георгия. В свете видимой УФ люминесценции виден тонкий слой защитного покрытия. Мутное, светло-зеленое свечение на лике Св. Георгия – наличие защитного покрытия, неравномерные области, чуть темнее – потертости защитного покрытия, темные области – утраты защитного покрытия. 

2.45. [image: IMG_2925]Фрагмент центральной части изображения рук Св. Георгия. В свете видимой УФ люминесценции виден тонкий слой защитного покрытия. Мутное, светло-зеленое свечение на правой и левой ладонях, областях на одеждах – наличие защитного покрытия; неравномерные области, чуть темнее – потертости защитного покрытия; темные области, чуть ниже левой ладони, на одеждах и в нижней части правой ладони – утраты защитного покрытия. 



2.46. [image: Фрагмент нижней части в УФ]Фрагмент нижней части изображения одежд Св. Георгия. В свете видимой УФ люминесценции виден тонкий слой защитного покрытия. Мутное, светлое свечение на одеждах – наличие защитного покрытия; неравномерные области, чуть темнее – потертости защитного покрытия; темные области – утраты защитного покрытия. 



[image: IMG_2931]
2.47. Фрагмент изображения одежд Св. Георгия. В свете видимой УФ люминесценции виден тонкий слой защитного покрытия. Мутное, светлое свечение – наличие защитного покрытия; неравномерные области, чуть темнее – потертости защитного покрытия; темные области – утраты защитного покрытия. В нижнем левом углу изображения видны следы от кисти при нанесении защитного покрытия.



[image: Фрагмент с орнаментом]
2.48. Фрагмент с изображением геометрического орнамента в нижней части арки. Свечения защитного покрытия не наблюдается.



Приложение №3.
Укрепление красочного слоя (фотофиксация).
[image: Общий вид до реставрации]
3.1. Общий вид арки до реставрации.
[image: DSC_0471]
3.2. Фрагмент левого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Прямое освещение. Вздутия, шелушения и отставания авторского красочного слоя с угрозой осыпи.


3.3. 
[image: DSC_0472]Фрагмент левого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Вздутия, шелушения и отставания авторского красочного слоя с угрозой осыпи.
3.4. 
[image: DSC_0573]Фрагмент левого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия после укрепления. Боковое освещение. 



[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_3322.jpg]Укрепление красочного слоя методом закрытой распарки и инъектирования.
3.5. Процесс укрепления аварийного фрагмента левого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия Победоносца, методом закрытой распарки и инъектирования.


[image: DSC_0581]
3.6. Фрагмент правого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Прямое освещение. Отставание красочного слоя.







[image: DSC_0587] 
3.7. Фрагмент правого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Боковое освещении. Отставание красочного слоя вдоль трещины, вокруг утрат красочного слоя.



[image: после укрепления]
3.8. Фрагмент правого нижнего угла изображения одежд Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 



[image: до реставрации]
3.9.  Фрагмент нижней части изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Прямое освещение. Отставания авторского красочного слоя.

[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\до укрепления.боковой вид.DSC_1122.jpg]
3.10. Фрагмент нижней части изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставания авторского красочного слоя.

[image: после реставрации]
3.11. Фрагмент нижней части изображения одежд Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 

3.12. [image: DSC_0854]Фрагмент левой части изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Прямое освещение. Отставания красочного слоя вокруг утрат живописи до основы.

3.13. [image: DSC_0859]Фрагмент левой части изображения одежд Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставания красочного слоя вокруг утрат живописи до основы.

[image: после укрепления]
3.14. Фрагмент левой части изображения одежд Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 
3.15. [image: DSC_0861] Фрагмент изображения левой руки Св. Георгия до реставрации. Прямое освещение. Отставания авторского красочного слоя вдоль трещин, кракелюр справа от изображения руки.
[image: DSC_0864]
3.16.  Фрагмент изображения левой руки Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставания авторского красочного слоя вдоль трещин, кракелюр справа от изображения руки.

[image: фрагмент руки]
3.17. Фрагмент изображения левой руки Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 

[image: 20210319_105319]
3.18.  Фрагмент левой верхней части изображения Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставание штукатурной накрывки от основы.

[image: 20210429_152817]
3.19.  Фрагмент левой верхней части изображения Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 

[image: 20210319_105251]
3.20.  Фрагмент левого верхнего угла изображения Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставание штукатурной накрывки от основы. 

[image: 20210527_174949]
3.21.  Фрагмент левого верхнего угла изображения Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 




[image: фрагмент]
3.22. Фрагмент правого верхнего угла изображения Св. Георгия до реставрации. Боковое освещение. Отставания штукатурной накрывки от основы.

[image: ред]
3.23. Фрагмент правого верхнего угла изображения Св. Георгия после реставрации. Боковое освещение. 

3.24. [image: 3]Общий вид арки. Изображение Св. Георгия в процессе укрепления, с нанесенной профилактической заклейкой. Прямое освещение.


[image: оБЩИЙ ВИД СТЕНЫ]
3.25. Общий вид арки. Изображение Св. Георгия после реставрации. Прямое освещение.


[image: исправлено]Приложение №4.
[image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\исправлено. ГОТОВО.Картограмма целой стены.jpg]Картограммы:                       Высота арки – 338 см;

Высота верхней части арки с изображением Св. Георгия Победоносца (области укрепления) – 248 см;

Высота нижней части арки (область расчистки живописного слоя от поздних малярных поновлений) - 90 см;

Ширина арки – 82,7 см

4.1. Картограмма общего вида арки до реставрации.
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Рита\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\исправлено. ГОТОВО.Картограмма целой стены после реставрации.jpg][image: исправлено]4.2. Картограмма общего вида арки после реставрации.Высота арки – 338 см;

Высота верхней части арки с изображением Св. Георгия Победоносца (область укрепления авторского красочного слоя) – 248 см
Высота нижней части арки (область расчистки живописного слоя от поздних малярных поновлений) - 90 см;
Высота нижней части арки (область расчистки живописного слоя от поздних малярных поновлений) – 56,2 см;

Ширина арки – 82,7 см;
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